
Make your construction fast
ได้งานไว ประหยัดต้นทุน

Bua FastCrete
บัวคอนกรีต เซตตัวเร็ว

สำหรับงาน พรีคาสท และงานโครงสรางพื้นฐาน



จ�ดเดนของ Bua FastCrete

คอนกร�ตเซตตัวเร็ว ลดตนทุน
คอนกร�ตเซทตัวไดเร็ว

เปดใชงานไดเร็วข�้น ภายในระยะเวลา
12,18 หร�อ 24 ชั่วโมง

ทำงานงาย ไดงานไว
ทำงานไดรวดเร็ว และมีประสิทธ�ภาพ

ทำงานงาย ชวยลดการแตกราว
ในชวงคอนกร�ตยังไมแข็งตัว

รับแรงอัดไดสูงกวาคอนกร�ตทั่วไป

ลดการวาจางแรงงาน 
เสียคาบำรุงรักษานอยลง

ทำใหประหยัดคาใชจายโดยรวม

สำหรับงานดวน งานไว เลือกใช Bua FastCrete  

คุณสมบัติของ Bua FastCrete 

1. วางแผนเร�่องเวลาไดอยางมีประสิทธ�ภาพ 

   • งานหลอ งานเท ใชงานไดตรงตามเวลาที่งางแผนงานไว ไมตองรอ 

   • งานถนน เปดหนางาน ใหใชงานไดไว ภายในไมเกิน 24 ชั่วโมง ดวยกำลังอัดชวงตนที่เรงข�้นเร็ว แกรงไว ช�้นงาน หร�อหนางาน สามารถเปดใชงานไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาเพียงขามวัน หร�อขมคืน

      ไมจำเปนตองรอถึง 28 วัน เหมือนคอนกร�ตธรรมดา  

2. ทำงานงาย ลดคาแรง ลดแรงงาน ประหยัดตนทุนรวม

   • ใชคาการยุบตัวของคอนกร�ต (slump test) ตั้งแต 150 – 200 มม.

   • ลดการจ�้เขยา เนื่องจากเนื้อคอนกร�ตมีการจับตัวกันอยางเหมาะสม ไหลลื่น ไมแยกตัว ทำงานงาย 

   • ลดตนทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานซอมแซมพื้นถนน ที่มีการใชคอนกร�ต Slump ที่ 50 – 100 มม. และมีตนทุนการนำเคร�่องจักรใหญมาใชงาน 

3. ช�้นงาน หร�อหนางานมีความแกรง ทนทานกวา การบำรุงรักษานอยกวา 

   • แมวากำลังอัดชวงตนจะสูงมากถึง 240 – 280 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก โดยไมตองรอถึง 28 วัน

4. ตั้งระยะเวลา เปนจำนวน ชั่วโมง ที่เหมาะสมที่ตองการใชงานได 

   • 12 / 18 / 24 ชั่วโมง

5. ผิวหนาช�้นงาน หร�อผิวงาน เร�ยบ เนียน สวย 

   • เลือก mixed design ที่เหมาะสม ที่ใหคุณสมบัติที่ใหผิวช�้นงานออกมามีความเร�ยบรอง ไมมีตำหนิ  

6. สามารถออกแบบ mixed design เพื่อใหได มิติของช�้นงาน ทั้งความลึก และความหนา ตามความตองการ  

   • ทีมว�ศวกร และ Technical Support ของบัวคอนกร�ต พรอมทำงานกับทีมว�ศวกรของทาน เพื่อใหไดช�้นงาน หร�อหนางาน ออกมาตามที่ตองการมากที่สุด   
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Bua FastCrete เหมาะสมในการนำมาใชงานการผลิต Precast (พร�คาสท) แผนคอนกร�ตสำเร็จรูป หร�อ ผลิตช�้นสวนคอนกร�ตสำหรับงาน Infrastructure ทำใหหนางานสะดวก กำลังอัดชวงตนสูง

เปดใชงานไดเร็ว เหมาะกับการใชงานทีตองการวางแผนเร�่องเวลาการใชงานใหไว ใหไดประสิทธ�ภาพสูงสุด พรอมใชงานใน 24 ชั่วโมง   



ระยะเวลาเซตตัวคอนกร�ต = ระยะเวลาจัดสงหนางาน
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นาฐรตามะลแพาภณคุ

มยทีเดทั่ที
(Quality & Safty Standard)

ะลแพาภณคุมคุบวคราก
คนิคทเรากร�บราก

(Quality Control and Technical Support)

เคร�อ่งหมายมาตรฐานท่ัวไป เคร�อ่งหมายมาตรฐานบังคับ

สะดวก

ว็รเดวร

จในัท
 ยลเรทโ ตีรกนอคงอจยนูศ

Compressive Strength of Concrete 

Testing Machine for 

ดัองัลำกบอสดทรากิรบราก ตีรกนอคงายอวัตำทราก ตีรกนอคมบอบ
ติลผรากนอกนัวกุทำจะรป

พาภณุคีมีทยารท - นิหงลหแาหนค

บัวคอนกร�ต เราเปนผูผลิตคอนกร�ตคุณภาพสูง ถูกควบคุมคุณภาพ และออกแบบสวนผสมโดนว�ศวกรผูเช� ่ยวชาญ 

สำหรับรถโมผสมคอนกร�ตมีดวยกัน 2 ประเภท นั่นคือรถโมขนาดใหญ และรถโมขนาดเล็ก ซ�่งจะแตกตางกันที่ขนาดของรถ

เพื่อใหเขาพื้นที่หนางานไดสะดวก และปร�มาณของคอนกร�ตที่บรรทุกได รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอไดที่ศูนยจองคอนกร�ต 

โทร 02-0297199 หร�อ แอดไลน โดยพิมพคนหาคำวา @buaconcrete (มี@ดวย)

กาวล้ำดวยเทคโนโลยี กับมิติแหงการนำระบบไอที ในการบร�หารจัดการ และควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานในเร�อ่งของระบบการผลิต ระบบจัดสง และระบบความปลอดภัย

ในโรงงานผลิตคอนกร�ต

ใสใจและตระหนักถึงการสรางมาตรฐานท่ีเท่ียงตรง ตอเน่ืองของสินคาทุกรายละเอียด ทุกกระบวนการจ�งมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอยางพิถีพิถันต้ังแตการว�เคราะห

และการออกแบบสวนผสม ใหสอดคลองกับขอกำหนด และคามาตรฐานกำลังอัดประลัยท่ีไดรับเคร�อ่งหมายมาตรฐาน มอก.213 ตลอดจนการตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุม

การผลิตทุกข้ันตอน เพ่ือสรางการยอมรับ ความเช�อ่ม่ันจากกลุมลูกคา และยกระดับการตรวจสอบคุณภาพสูระดับสากล


